PrancHE I. — Microphotographies de sections polies.

1, Le Grand Bois (X 90); remplacement de la pyrite par la pyrrhotine le long des diaclases
et sur le pourtour du grain de pyrite.

2, La Combe : chalcopyrite aprés attaque nitrique (X 240); l’attaque met en évidence les
lamelles de macles. Les inclusions grises sont de la blende. On voit ici nettement que les
inclusions de blende praraissent sans relation mécanique avec les lamelles de macle de la
chalcopyrite.

3, Les Chalanches : bloc d’éboulis renfermant un filonnet de skuterrudite (x 90); la
skuterrudite est ici photographiée aprés attaque par les vapeurs d’eau régale. Trois composants
sont visibles, I'un sous forme d’amas ulcériformes, 1’autre en texture « a la Vauban », le troisiéme
constituant le fond de la roche.

4, Plate-forme de triage (X 90); association caractéristique (Lacroix, 1913) de nickeline
(au centre, altérée) entourée de skuterrudite nickélifére, dans une gangue a carbonates dominants.
Sur la partie supérieure gauche de la photo, I’existence de deux composants dans la skuterrudite
est bien visible.



